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SUMMARY 

Ultrasound wave propagation on some wood species growing in Chile, and its relation wih some physical properties. 
In eleven forest species from Chile, the ultrasound speed propagation and its relation with some physical and 
mechanical properties were determined. The relation between ultrasound speed elasticity module (MOE), density, 
and wood structure (fiberlength, knots) were studied. The highest propagation speeds were determined with Pinus 

radiata and Pseudotsuga menziesii, the lowest with Fitzroya cupressoides. 

RESUMEN 

Se determinó la velocidad de propagación del sonido y su correlación con algunas propiedades físico-mecánicas en 
once especies de importancia forestal creciendo en Chile. Se estudia la relación existente entre velocidad del sonido 
y módulo de elasticidad, densidad y la estructura de las maderas (largo de fibras, nudos). Velocidades de propaga
ción altas se determinaron entre otros en Pinus radiata y Pseudotsuga menziesii; las más bajas se registraron en 
Fitzroya cupressoides. 

1. I N T R O D U C C I O N dera temprana y tardía indican que la velocidad 

del sonido es determinada por la zona más densa. 

En la actual idad existen pocos trabajos publicados De acuerdo con estos resultados, el módu lo de 

que traten la velocidad del sonido en la madera. elasticidad en flexión dinámica no podría ser cal

La mayor í a de ellos se refieren a especies euro culado directamente con la ecuación siguiente ya 

peas . Es as í c o m o para una gran cantidad de espe que ella es válida sólo para el movimien to de onda 

cies, espec ia lmente en el caso de Lat inoamérica, longitudinal en probetas con características homo

no existen antecedentes al respecto. géneas en cuanto a su composic ión; en cambio, en 

Burmes te r (1965) estudió la relación existente el caso de la madera, éste es un material no homo

entre es t ructura anatómica y velocidad de propa géneo, donde se presentan grandes variaciones in

gac ión del son ido , c o n t e m p l a n d o las espec ies ternas debidas a cambios de densidad, largos de 

Fagus sylvatica, Pinus sylvestris y Picea exelsa. fibras y anillos de crecimiento, entre otros. 


De acuerdo con estos resultados, existe una in


fluencia impor tante de la densidad de madera tem Ecuación 1: v = E / d 


prana y tardía, el largo de las fibras y la dirección 


en que se p ropague la onda. Los estudios en ma donde: 

v: velocidad del sonido 

d: densidad 

* Profesor huésped. E: módulo de elasticidad 
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Los valores de elasticidad calculados de esta 

forma son aprox imadamente hasta un 3 5 % más 

altos que los obtenidos por el mé todo destructivo 

normal izado, DIN, en probetas pequeñas libres de 

defectos. Los análisis estadísticos no dieron valo

res de correlación aceptables entre ambas propie

dades . Los nudos tienen una influencia pequeña 

pero fácil de determinar , más importante es su 

efecto por debilitar la señal (Burmester , 1965). 

Burmes te r (1965) realizó determinaciones en 

distintas especies con diferentes densidades y de

terminó que existe una relación no lineal de la 

velocidad del sonido con la densidad. 

Sandoz (1989) llevó a cabo investigaciones para 

intentar la clasificación de madera aserrada por 

medio del sonido, basándose en una correlación em

pírica entre velocidad del sonido y elasticidad (el 

coeficiente de correlación fue 0.8). Sandoz (1993) 

de te rminó que los factores de mayor influencia 

son el contenido de humedad y la temperatura. 

En el caso de los nudos existe una influencia 

marcada del tipo de nudo y del diámetro. Waubke 

y Merke l (1982) invest igaron la posibil idad de 

emplear ul t rasonido c o m o clasificador por resis

tencia de madera estructural. Los coeficientes de 

correlación encont rados por estos autores, para 

ul t rasonido versus módulo de elasticidad y versus 

resistencia a la flexión, fueron 0.64 y 0.33 respec

t ivamente . Los índices de correlación encontrados 

disminuían al aumentar el contenido de humedad 

de la madera . 

Verkasa lo et al. (1993) en ensayos de secado 

determinaron que el ataque por hongos y el conte

nido de humedad tienen un efecto importante so

bre la velocidad de propagación del sonido. 

Bernacki y Beall (1993) estudian la posibil idad 

de determinar por medio del ul trasonido la cons

tante elástica de la madera y detectar fallas de 

encolado . En este estudio se demuestra que ambas 

de terminac iones son posibles pero que la orienta

ción de los anil los de crecimiento juega un papel 

importante. Esta variable dificulta la interpretación 

de los resul tados y por lo tanto su posible aplica

ción práctica. 

Snackenberger (1991) determinó que al aumen

tar el ángulo de las fibras con respecto al eje de la 

probeta d isminuye la velocidad del sonido. El efec

to del ángulo de las fibras puede ser calculado por 

la fórmula de Hankinson . Para esta forma de cál

culo Snackenberge r da un " n " de 1.7 (Niemz, 

1993). 

2.	 M A T E R I A L Y M E T O D O 


2 .1 . Material. Para el desarrol lo del trabajo se 


emplearon: 


Con íferas 


Pino Insigne (Pinus radiata D. Don) 


Alerce (Fitzroya cupressoides (Mol) Johnst .) 


Pino Oregón (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) 


Sequoia (Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.) 


Mañío (Podocarpus nubigena Lindl.) 


Latifoliadas 

Tepa (Laurelia philippiana Looser) 

Laurel (Laurelia sempervirens (R. et Pav.) Tul.) 

Lingue (Persea lingue (R. et Pav.) Nees . ) 

Raulí (Nothofagus obliqua (Mirbel) Oerst) 

Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 

De las maderas m e n c i o n a d a s se p repara ron 

probetas teniendo en consideración condic iones 

estipuladas por DIN 52 186. El número de probetas 

fue de 50 por variable y por especie. Las variables 

y dimensiones de las probetas fueron las siguientes: 

-	 Propagación en sentido de las fibras: probetas 

de 20x20x400 mm (eje paralelo al sentido de 

las fibras). 

-	 Propagación en el sentido perpendicular a las 

fibras: probetas de 20x20x200 mm. 

La figura 1 muestra las características de las 

probetas tanto para propagación del sonido en el 

sentido de las fibras como para perpendicular al 

sentido de las fibras. 

A todas las probetas se les determinó la densi

dad, el contenido de humedad y el módulo de elas

ticidad en flexión, según normas DIN. 

2.2. Método. Se correlaciona la velocidad del 

sonido medida con el equipo Silvatest, y el módu

lo de elasticidad y de ruptura, ambos determina

dos según Norma DIN. 

Todas las probetas se cl imatizaron según D I N 

50014. 

Las propiedades módulo de rotura y elasticidad 

en flexión y la densidad se determinaron de acuer

do con las normas DIN. 

La velocidad del sonido se de terminó por me

dio de un equipo marca Silvatest fabricado por 

Sandes S.A., Suiza. El tipo de señal uti l izado co

rresponde a 16 K H z en la dirección de las fibras 

de la madera. 

Los cabezales de emisión y recepción de la se
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CUADRO 1 

Velocidad de propagación del sonido y propiedades elastomecánicas para coníferas. 

Ultrasound speed propagation and elastomechanic properties in softwoods. 

Densidad Flexión Elasticidad Velocidad Largo Humedad 
real calculada ultrasonido fibra 

kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 m/s mm % 

Pinus radiata X 470 77.5 7673 11919 5036 1.85 8.8 
S 20 12.7 2215 402 0.59 

Fitzroya cupressoides X 

S 
460 

30 
55.9 

6.3 
3841 6338 

680 
3712 

120 
1.92 
0.54 

12.2 

Pseudotsuga menziesii X 

S 
510 

40 
63.3 
22.2 

6259 11294 
1536 

4706 
351 

2.60 13.6 

Sequoia sempervirens X 350 51.2 6432 9474 5203 2.11 1 1.5 
S 20 11.8 1112 403 0.66 

Podocarpus nubigena X 
S 

560 
20 

105.2 
14.5 

8668 13782 
989 

4961 
359 

2.18 
0.68 

10.2 

Figura 1. a) Tamaño de probeta para propagación del 


sonido en sentido de las fibras. 


Size of beaker for ultrasound propagation in the same direction 


of the fiber. 


b) Tamaño de probeta para propagación del sonido en 


sentido perpendicular a las fibras. 


Size of beaker for ultrasound propagation in perpendicular 


direction of the fiber. 


ñal se acoplaron introduciéndolos en perforacio


nes de 1 cm de profundidad, previamente prepara


das en las probetas . 


Para determinar la influencia de la estructura de 

la made ra sobre la propagación de la onda se de

te rminó el largo de las fibras de las diferentes es

pecies por med io de maceración. 

3 . R E S U L T A D O S 

3.1. Influencia de la especie y de la estructura. 

Los cuadros 1 y 2 presentan los resultados de velo

cidad de propagación del sonido y las propiedades 

elastomecánicas. En el cuadro 3 se entregan los re

sultados de velocidad de propagación en el senti

do paralelo y perpendicular a las fibras. Según lo 

señalado en la revisión bibliográfica, la velocidad 

del sonido es determinada (ver Ecuación 1) princi

palmente por la relación E/d y también por la 

estructura anatómica de la madera . De los resulta

dos obtenidos llaman la atención los bajos valores 

de velocidad del sonido en Alerce, que presentaba 

anillos de crecimiento muy finos entre 1 y 2 m m , 

y la alta velocidad alcanzada con especies de rápi

do crecimiento y anillos anchos , Pino Insigne ( 1 

1.5 cm) , Pino Oregón (aprox. 1 cm) y Sequoia (0.8 

cm). Por otra parte, se registraron valores relativa

mente altos en Mañío (4961 m/s) pese a tener ani

llos de crecimiento estrechos. Debe tenerse presente 

que en este caso la madera de Mañío presenta una 

densidad significativamente más alta que la de Aler

ce, 560 kg /m 3 y 460 kg /m 3 respectivamente. 

Si se tiene presente que en el caso de P ino 

oregón se presenta una diferencia ext rema en las 

densidades de madera temprana y tardía (para el 

caso de Chile se calcula una densidad de madera 

tardía de 1.000 a 1.100 k g / m 3) * , los resultados 

* R. Cuevas, com. pers. 
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CUADRO 2 

Ve loc idad de propagac ión del sonido y prop iedades e las tomecánicas para latifoliadas. 

Ultrasound speed propagation and elastomechanic properties in hardwoods. 

Densidad Flexión Elasticidad Velocidad Largo Humedad 
real calculada ultrasonido fibra 

kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 m/s mm % 

LaureilaLaureila philippianaphilippiana X 
S 

480 
30 

70.93 
11.00 

6014 10680 
961 

4717 
.300 

0.80 10.1 

Laureila sempervirens X 
s 

530 
40 

86.45 
27.97 

7403 21330 
1833 

6344 
1324 

1.53 
0.52 

9.2 

PerseaPersea linguelingue X 
s 

670 
20 

100.60 
8.68 

7669 13423 
796 

4476 
489 

1.18 
0.44 

10.0 

NothofagusNothofagus alpinaalpina X 
s 

570 
20 

98.04 
10.66 

10665 14530 
2788 

5049 
229 

1.21 
0.35 

14.2 

Nothofagus obliqua X 
s 

690 
30 

125.66 
11.90 

11025 15112 
1867 

4680 
128 

1.22 
0.40 

9.5 

Eucalyptus globulus X 900 121.40 12080 20306 4750 1.41 15.6 
s 50 24.27 4395 961 0.50 

X: Media. 

S: Desviación estándar. 

CUADRO 3 

Ve loc idad de p ropagac ión del sonido en el sent ido 


para le lo y perpendicu la r de las fibras. 


Ultrasound speed propagation in the parallel and 


perpendicular direction of the fiber. 


obtenidos contradicen en parte los resultados de 

Burmester (1965) , en el sentido de no tener un 

efecto tan importante . 

Se encontraron resul tados similares para Pino 

Oregón y Sequoia , a pesar de la densidad de la 

madera tardía muy baja en esta última. 

T o m a n d o c o m o b a s e l o s v a l o r e s  d e las 

latifoliadas y de las con íferas por separado se cal

cularon regresiones para la relación entre E/d y 

velocidad del sonido, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Con íferas 


Ecuación 2: V = 1457 + 355 E/d 


r = 0.74 


Latifoliadas 


Ecuación 3: V = 1801 + 512 E/d 


r = 0.56 

Donde: 

V = Velocidad de propagación del sonido en m/s . 

E = Módulo de elasticidad en flexión en N / m m 2 . 

d = Densidad en kg /m 3. 

La relación existente entre el largo promedio de 

las fibras y la velocidad del sonido se analizó por 

medio de correlaciones. 

Con íferas 


Ecuación 4: V = 1381 + 1663 1 


г = 0.39 

Latifoliadas 


Ecuación 5: V = 2995 + 1639 1 


г = 0.60 


Donde : 


V = Velocidad de propagación del sonido en m/s. 


l = largo de las fibras en m m . 


En la figura 2 se presentan las correlaciones, 

calculadas con los promedios de largo de fibra y 

la velocidad de propagación del sonido de cada 

especie. Sobre esta relación ya había informado 

Burmester (1965). Si se efectuara este análisis en 
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cada una de las especies y muestras , se encontra

ría un índice de correlación similar a los de los 

promedios por especie. 

Al aumentar la densidad se produce un aumen

to de la velocidad del sonido. C o m o ejemplo de 

este efecto se presenta en la figura 3 el caso del 

Pino Insigne. El análisis de las diferentes especies 

muest ra una variación amplia del coeficiente de 

correlación. Al incorporar en el análisis la relación 

E/d mejora este parámetro . 

El cálculo del módulo de elasticidad a partir de la 

velocidad del sonido según la Ecuación 1 registró, tal 

como lo informara Burmester (1965), valores altos. 

Las de terminaciones perpendiculares a la direc

ción de las fibras dan ve loc idades de la onda 

Largo tic las libras I mm) 

Figura 2. Correlación entre velocidad del sonido y el 
largo de las fibras en latifoliadas. 

Correlation between ultrasound speed and the fibcrlength in 

hardwood. 

Figura 3. Correlación entre velocidad del sonido y la 
densidad en Pinus radiata. 

Correlation between ultrasound speed and density for Pinus 

radiata. 

significativamente inferiores a las tomadas en sen

tido paralelo (cuadro 3). La relación entre paralela 

y perpendicular se encuentra entre 2.6 (Alerce) y 

3.6 (Roble). 

3.2. Correlaciones entre velocidad del sonido y 

el módulo de elasticidad/resistencia a la flexión. 

En el cuadro 4 se presentan los coeficientes de 

correlación obtenidos para regresiones lineales. Se 

presentan diferencias entre los niveles de correla

ción encontrados para latifoliadas y coníferas, sien

do notoriamente mayores en con íferas. Una ex

cepción la consti tuye la madera de Alerce , con 

valores ext remadamente bajos. 

Las correlaciones entre velocidad del sonido y 

resistencia a la flexión son en promedio algo más 

bajas que las obtenidas para velocidad del sonido 

y módulo de elasticidad. Un aumento del número 

de muestras debería permitir mejorar los niveles 

encontrados. En la figura 4 se presenta el caso del 

Pino Insigne. 

CUADRO 4 


Coeficiente de correlación, para regresiones lineales, 

entre velocidad del sonido y algunas propiedades 


elastomecánicas. 

Correlation coefficient for lineal regression between 


ultrasound speed and elastomechanic properties. 


E = f(V) = f(V) E = f( ) 

Coníferas 
Pinus radiata 0.66 0.33 0.57 
Fitzroya cupressoides 0.16 0.87 
Pseudotsuga menziesii 0.81 0.55 0.71 
Sequoia sempervirens 0.81 0.62 0.73 
Podocarpus nubigena 0.51 0.20 0.42 

Latifoliadas 
Laurelia philippiana 0.37 0.53 0.77 
Laurelia sempervirens 0.12 0.12 0.95 
Persea tingue 0.22 0.10 0.44 
Nothofagus alpina 0.30 0.62 0.73 
Nothofagus obliqua 0.25 0.10 
Eucalyptus globulus 0.51 0.48 0.97 
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Figura 4. Co r r e l ac ión ent re m ó d u l o de elast icidad y 

ve loc idad del son ido en Pinus radiata. 

Correlation between elasticity module and ultrasound speed in 

Pinus radiata. 
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